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M.I. JAVIER BENAVENTE LEIJA 

INC. J MANUEL CRUZ 
PRESENTE. 

Ma~stn's en ~ A n i c s  de Su~los 
U.N.A.M. 

Ertudios ae W n i c a  do swlor, 
ConW 8@ C&&d y Cwtrucdbn m General 

CON RELACIOU A LAS MUESTRA INALTERADAS (ROCA) OBTENIDAS DEL MATERIAL 
UTlLlZADO E h  EL MONUMENT0 DEL ASTA BANDERA. SE TIENEN LOS SlGUlENTES 
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS : 

COLOR CAFE 

DE ORIGEN SEDIMENTARIO 
PESO VOLUME1 RlCO H U M E W  1693.73 KGIM3 

1736.30 KGIM3 
ABSORCION 11.87 % 
RESlSTENClA A LA COMPRESION SIMPLE 189.47 KGICM2 

187.09 KGJCMZ 

COLOR GRIS CLARO 

DE ORIGEN IGhEO 
PESO VOLUME1 RlCO HUMEDO 2704.93 lCGiM3 

2840.33 KCIM; 
ABSORCION 3.90 % 
RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE 246.35 KClCMZ 

244.97 KGICMZ 

CONSIDERAN30 EL PORCEUTAJE DE ABSORCION PRESENTADO POR LA ROCA COLOR CAFE 
CLARO. SE RECdMIENDA APLICAR SUPERFICIALMENTE UN SELLADOR CON EL PROPOSITO 
DE ELlMlNAR EL FENOMENO, D E B l W  AQUE EST0 PROPICIA LA ALTERACION DE LA ROCA. 

A T E N T A M E N T E  
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M.I. JAVlER BENAVENTE LEIJA 
Maestria en ~ d n i c a  60 suolos 

U.N.A.M. 
EstUdios PQ MPC/niw PQ UIQIOs, 

: 

Control bo Callaad y C o n s ~ n  on W a l  

FECHA 11H012010 

OBRA CANTERA GRlS 

MUESTRA INALTERADA 
PROF 

Wmn+ I=  393 95 
Wms+ I = 393.62 
\N tala No 0 
HUMEDAD 0.08 

PROIdEOIOS (CM) 

ALTURA 4 50 

I SUPCKIOR 

t : I I, ::: 1 I 2: 
I INbtKlOR 

AREA (cm21 

VOLUMEh (m3) 142 48 

CARGA (kg) 

5.3 I 5.2 1 5.3 
6.1 6.1 

Wmhs I= 
Wms- I = 
W tala No 
HUMEDAD 

ANCHO I 5.2 1 5.1 1 5.2 
LARGO I 6 6.08 1 6.1 

392 5 
392.1 
0 

0.10 
PROMEMOS (CM) 

ALTURA 4 44 

- - (H) 1 (H) - I 4.45 1 4.45 1 4.5 1 4.6 1 - 4 44 I 4.42 1 4.46 1 4.451 

- 
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M.I. JAVIER BENAVENTE LEIJA 
U.N.A.M. 

Estudios de M d W  do Sudos, 
Control de Calladd y Construccl6n en GenoAl '1 

FECHA 10HOI2010 
-\,,,-... . - ~ 

OBRA CANTERA CAFC .: >. 
MUESTRA INALTERADA . ' ' , ,~. 

nnnc 

I SUPtKlUR 
ANCHO 4.05 I 3.9 1 3-85 
LARGO I 4.65 4.7 4.7 

3.5 I 4 1 4.05 
4.E 4.65 1 4 7  

3.4 I 3.5 I 3.45 1 345  1 

Wmn+ t= 107 94 
Wms+ 1 = 105.95 
W tala No 0 
HUMEDAD 1.88 

PROMEMOS (CM) 

ANCHO 

ALTURA 

AREA (an21 18 472 

VOLUMEk jcm3) 63.73 

P E S D V O L ~ W ( f B k n y  . 1 1693.73 

PESO ML SECO (bo1m3) I 16sz.60 

RESlSTEWCU (kgIUR2J 189.47 

I SUVCKIOR 
ANCHO 4 I 4 1 3 9  
LARGO I 4 6 465  1 4 7  

I 
ANCHO 4 1 3 9 1 4  
LARGO I 4 5 4 6 4 6 

Wmh+ 11  109.5 
Wms+ I = 107.8 
W tala No 0 
HUMEDAD 1.58 

PROMEDMS (CM) 

LARGO I 4.61 

ANCHO 1-1 

CARGA (kg) 3420.00 
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